Тест ЕАТТ
Методи на възстановяване на детайлите

1. Защо броят на ремонтните размери на коляновия вал е ограничен?

2. При възстановяване формата на детайлите чрез пластична деформация се използват следните методи и намира приложение при____________?

3. Какви варианти на наваряване/заваряване ще предложите за случая: износен шлицов накрайник на карданен вал?

4. Възстановяването чрез метализация се използва при детайли ,които :

· Могат да се наваряване/заваряване
· Не могат да се наваряване/заваряване

5. При нанасяне на полимерни покрития изходния материал може да бъде:

а/ прах,стопилка,диспергиран ;

б/течност,прах,стопилка;

в/стопилка,прах,суспензия.

6. Къде бихте приложили епоксидно лепило при        ремонта на лек автомобил?

7. Как може да се възстанови резба в корпусен детайл?

8. Обемното пластично деформиране се използват следните методи и намира приложение при____________?

9. Какви варианти на наваряване/заваряване ще предложите за случая:пукнатина в цилиндров блок с дължина около 45мм ,от която покапва вода?

10. С какви качества хромирането намира приложение при възстановяване на детайлите?

11. При нанасяне на полимерни покрития методът за нанасянето им е :

а/течност, в кипящ слой,в поток от частици, елфореза;

б/в кипящ слой,в поток от частици,елфореза, потапяне;

в/ в кипящ слой,в поток от частици,елфореза, суспензия.

12. Къде бихте приложили епоксидно лепило при        ремонта на лек автомобил?
